
1. СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
6.12. ДОБЫЧА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ (товарной)
(по весу руды; миллионов тонн)
	
	2010
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Россия1)
	95,9
	101,1
	101,0
	95,0
	96,1
	97,7
	100,0

	Европа
	
	
	
	
	
	
	

	Австрия
	2,1
	2,8
	2,8
	3,0
	4,8
	2,8
	3,0

	Германия
	0,4
	0,5
	0,4
	0,5
	2,0
	1,2
	1,2

	Норвегия
	2,6
	3,3
	1,8
	1,7
	2,0
	1,6
	1,6

	Словакия
	0,22)
	...
	...
	…
	…
	…
	…

	Украина
	78,5
	80,5
	75,7
	72,9
	72,7
	76,1
	78,8

	Швеция
	25,3
	24,6
	26,9
	27,2
	27,5
	29,1
	29,2

	Азия
	
	
	
	
	
	
	

	Азербайджан
	0,06
	0,1
	0,03
	–
	–
	–
	–

	Вьетнам
	2,0
	2,7
	3,1
	3,5
	…
	…
	…

	Индия
	209
	143
	185
	202
	205
	233
	204

	Индонезия
	9,0
	3,8
	3,8
	0,9
	…
	…
	…

	Исламская
Республика Иран
	35,5
	39,4
	43,3
	55,1
	…
	…
	…

	Казахстан
	50,2
	37,3
	35,8
	38,7
	41,9
	45,2
	62,9

	Китай2)
	1080
	1381
	114
	115
	146
	241
	271

	Республика Корея3)
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	…
	0,4
	0,3

	
Таиланд
	1,0
	0,0
	...
	…
	…
	…
	…

	Турция
	5,8
	10,0
	7,5
	6,2
	6,1
	6,6
	7,9

	[bookmark: _GoBack]Африка
	
	
	
	
	
	
	

	Алжир
	1,4
	0,7
	0,9
	0,9
	…
	…
	…

	Египет
	1,4
	1,5
	1,5
	1,5
	…
	…
	…

	Мавритания
	11,1
	11,6
	13,3
	11,7
	…
	…
	…

	Южно-Африканская
Республика
	55,0
	72,8
	66,5
	62,3
	61,7
	70,5
	69,0

	Америка
	
	
	
	
	
	
	

	Бразилия
	372
	416
	434
	436
	448
	390
	391

	Канада3)
	37,5
	46,0
	46,7
	49,0
	52,4
	58,5
	58,8

	Мексика
	14,0
	20,4
	19,1
	17,2
	13,6
	20,6
	11,4

	США
	49,9
	46,1
	41,8
	47,6
	49,0
	48,0
	38,6

	Чили
	10,5
	15,4
	16,1
	16,1
	14,5
	10,0
	15,0

	Австралия и Океания
	
	
	
	
	
	
	

	Австралия
	433
	811
	858
	883
	901
	919
	923

	Новая Зеландия
	2,4
	3,2
	3,5
	4,0
	3,5
	3,2
	3,8


1) С 2010 г. – концентрат железорудный. 2021 г. – 100,6 млн т.
2) С 2016 г. изменение методологии учета.
3) Поставки.
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